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Witam

o laminowaniu jest ogromna ilosc materialow, a ja znalezc nie moge odpowiedzi na dreczace
mnie pytanie.

Chce wylaminowac epxydem dno lodzi (zewnetrznie) do lini wodnej.

Planki d+ 1,8 mm drewniane, modrzewiowe, ukryta zakladka skrecana wkretami A4.

lle warstw tkaniny i jakiej gramatury? Jaka grubosc tego laminatu powiniennem osiagnac.

Przy 4 metowej dory nie mialem takich problemow. Zadzwonilem do Havla i tkanina z
epoksydem po dygodniu

byla w garazu.

Tu przy 8 m na 2,5 m lodzi chcialbym to skonsultowac z "Amatorami”.

Pozdrawiam

Andrzej Wierzejski
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OdAdmina

Link do omawianej Zakowki

Zakowka
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