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Witam Szanownych forumowiczow.

Przegladajac forum widac, ze powszechnie stosuje sie lekkie wypelniacze to gladzenia
zewnetrzej czesci kadlubow. Jak poprawnie nalezy zaimpregnowac taka wyrownana powierznie
ponizej lini wodnej? Czy sama epoksydowa podkladowa farba wystarczy? Czy pociagnac
calosc po szpachlowaniu na koniec zywica?

Z zalozenia te materialy sa bardzo porowate wiec chlona wode, prawda?

W sieci znalazlem, ze na podwodna czesc powinno stosowa sie fenolowe mikrobalony (w
kolorze brazowym) lub aerosil. Na forum widac jednak ze bialy wypelniacz (Q cells?) stosowany
jest na podwodne czesci tez.

Im wiecej czytam, tym mniej wiem. 

Prosze o rade - jak zaimpregnowac poprawnie kadlub po zaszpachlowaniu dla jachtu ktory stoi
caly rok w slonej wodzie?

Z gory dziekuje za odpowiedz.
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